ROZDZIAŁ II

Kwarc SiO2- jest krzemianem. Tworzy skupienia ziarniste, pręcikowe i zbite. Dwie odmiany: niskotemperaturowy kwarc-β i wysokotemperaturowy kwarc-α. Kwarc-β może występować w odmianach: kwarc zadymiony(szaro-czarny), morion(czarny), cytryn(żółty), ametyst(fioletowy) i górski (bezbarwny).

Twardość- 7

Pokrój- izometryczny lub słupkowy

Łupliwość- brak

Przełam- muszlowy lub nierówny

Barwa- bezbarwny

Rysa- biała

Połysk- szklisty, na powierzchni przełamu tłusty

Chalcedon SiO2- skrytokrystaliczna odmiana kwarcu. Ma wygląd ciała amorficznego. Tworzy skupienia zbite, naciekowe i konkrecje, często o kształcie kulistym, nerkowym lub skorupowym. Konkrecje chalcedonowe występujące w sk.osadowych- krzemienie.

Twardość- 6-7

Barwa- bezbarwny lub agaty i chryzoprazy (zielone)

Połysk- matowy lub zwyczajny

Opal SiO2 . nH2O- krzemionka o słabo uporządkowanej budowie krystalicznej. Zawiera 21% wody. Występuje jako skupienia naciekowe, naskorupienia i wypełnia pustki wśród skał. Odmiany: np. hialit. Opalizacja- gra barw na półprzezroczystych opalach.

Twardość- 5-6,5

Barwa- bezbarwny lub zabarwiony

Połysk- szklisty

Przezroczystość- często półprzezroczysty lub przeświecający

Przełam- muszlowy lub gładki

Skalenie- stanowi 50% skałdników skorupy ziemskiej. Glinokrzemiany pierwiastków alkalicznych potasu- skaleń potasowy K[AlSi3O8]- ortoklaz i mikroklin, sodu- skaleń sodowy Na[AlSi3O8]- albit, wapnia- skaleń wapniowy Ca[Al2Si2O8]- anortyt i baru, sodowo-wapniowy- labrador. Tworzą szeregi kryształów mieszanych: szereg pagioklazów- albit-oligoklaz-andezyn-labrador-bytownit-anortyt i szereg skaleni aklalicznych o skarjnych ogniwach.

Twardość- 6-6,5

Pokrój- grubotabliczkowy

Łupliwość- doskonała w 1.kierunku

Barwa- bezbarwne

Rysa- biała

Połysk- szklisty

Skaleniowce- skalenoidy o składzie podobnym do skaleni alkalicznych, mniejsza zawartość krzemionki. Nefelin KNa3[AlSiO4]4 , leucyt K[AlSi2O6] i sodalit Na8[Cl2(AlSiO4)6]. Do sodalitu należy lazuryt(niebieski). Łatwo ulegają wietrzeniu, połysk szklisty, twardość od 5,5 do 6, przełam muszlowy i niewyraźna łupliwosć.

Łyszczyki (miki)- uwodnione glinokrzemiany. Muskowit KAl2[(OH)2AlSi3O10] i 

biotyt K(Mg, Fe2+)3[(OH)2AlSi3O10]

Twardość- 2-3

Pokrój- cienkopłytkowy lub blaszkowy

Łupliwość- doskonała w 1.kierunku, zgodnym z największą powierzchnią płytki.

Barwa- muskowit- bezbarwny, biotyt- czarny.

Rysa- biała lub szarawa

Połysk- zwyczajny w cienkich płytkach, u muskowitu perłowy

Sprężystość

Amfibole i pirokseny- minerały ciemne. worzą skupinia ziarniste i zbite. Hornblenda (amfibol), Augit (piroksen)

Twardość- 5,5-6,5

Pokrój- słupowy

Łupliwość- doskonała w 2.kierunkach

Barwa- czarna z odcieniem zielonym i brunatnym

Rysa- ciemna, szaro-zielona

Połysk- szklisty

Oliwiny (Mg,Fe)2[SiO4]- krzemiany magnezu i żelaza. Oliwiny właściwe=chryzolity. tworzą skupinia ziarniste (magmowe).

Twardość- 6,5-7

Pokrój- grubotabliczkowy lub krótkosłupowy

Łupliwość- słaba

Barwa- oliwkowozielona

Rysa- biała

Połysk- szklisty.

Granaty (Mg,Fe)3Al2[SiO4]3- skupienia ziarniste i zbite.

twardość- 7

Pokrój- izometryczny

Łupliwość- niewyraźna

Barwa- czerwona

Rysa- biała

Połysk- szklisty lub tłusty

Kalcyt CaCO3- węglan o skupieniu ziarnistym, włóknistym, zbitym naciekowym i o kształcie nieforemnym. Reaguje z HCl i kwasem octowym. Wykazują cechę dwójłomności.

twardość- 3

Pokrój- krótkosłupowy

Łupliwość- doskonała w 3.kierunkach

Barwa- bezbarwny

Rysa- biała

Połysk- szklisty

Dolomit CaMg(CO3)2- Skupienia ziarniste i zbite (osadowe). Reaguje z HCl dopiero po sproszkowaniu lub podgrzaniu minerału.

Twardość- 3,5-4

Pokrój- izometryczny

Łupliwość- doskonała w 3.kierunkach

Barwa-bezbarwny

Rysa- biała

Połysk- szklisty

Minerały ilaste- postać zbitych agregatów, skupiania ziemiste, zbite i łuseczkowe (osadowe). łatwo rozcierająsię w ręku, dając wrażenie tłustych. Rozmakają w wodzie. Kaolinity, Smektyty, illity, Chloryty, Glaukonity (zielony, zielona rysa)

Twardość- 1-2

Barwa- bezbarwne lub zabarwione

Połysk- tłusty lub matowy

Halit NaCl- sól kamienna, skupienia ziarniste. Słony smak, łatwo rozpuszcza się w wodzie.

Twardość- 2,5

Pokrój- izometryczny

Łupliwość- doskonała w 3.kierunkach

Barwa- bezbarwny

Rysa- biała

Połysk- szklisty

Gips CaSO4 . 2H2O – należy do grupy siarczanów (osadowe). Tworzy bliźniaki podwójne. Selenit- duże kryształu, alabaster- śnieżnobiałe, drobnoziarniste skupienia.

Twardość- 2

Pokrój- tabliczkowy

Łupliwość- doskonała zgodnie z największą ścianą

Barwa- bezbarwny

Rysa- biała

Połysk- szklisty, jedwabisty.

Piryt i markasyt- odmiany FeS2, skupienia drobnoziarniste, promieniste i naciekowe o kształcie nerkowatym lub groniastym, tworzą konkrecje. Kryształy charakteryzują sie prążkowaniem ścian.

Twardość 6-6,5

Pokrój- piryt-izometryczny, markasyt- tabliczkowy, pręcokowy

Łupliwość brak

Przełam- nierówny

Barwa- mosiężna, żółta

Rysa- czarna

Połysk- metaliczny

Galena PbS- skupienia ziarniste, zbite. Zawiera drobne domieszki srebra. Reaguje z HCl wydzielając siarkowodór.

Twardość 2,5

Pokrój- izometryczny, Łupliwość- doskonała 2 3.kierunkach

Barwa- ołowianoszara o odcieniu srebrzystym

Rysa- czarna

Połysk- metaliczny

Magnetyt Fe3O4- przedstawiciel spineli. Skupienia ziarniste i zbite. Silnie magnetyczny.

Twardość- 5,5-6

Pokrój- izometryczny

Łupliwość- brak

Przełam- nierówny

Barwa- żelazistoczarna

Rysa- czarna

Połysk- metaliczny

Hematyt Fe2O3
Twardość- 5,5-6,5

Pokrój- płytkowy

Łupliwość- brak

Przełam- ziarnisty

Barwa- stalowoszara

Rysa- wiśniowa

Połysk- półmetaliczny lub zwyczajny.

Limonit (żelaziak brunatny)- tworzy zbite naskorupienia, masy porowate i ziemiste. Składniki: goethyt i lepidokrokit. Tworzy wiele odmian m.in. ruda darniowa, ruda bagienna, ochra.

Twardość- zmienna

Barwa- brunatna, wiśniowa, rdzaworuda

Rysa- rdzawa lub brunatna

Połysk- ziemisty

